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Pierwsze uzycie i wskazowki ogdlne dotyczace utrzymania
podtogi sportowej Pulastic

Wiaéciwa konserwacja podfogi zwigksza higieng i gwarantuje zachowanie przez podtoge matowego wygladu i odpowiednich parametréw tarcia. Stuzy to
zapewnieniu bezpieczerfistwa i osigganiu optymalnych wynikéw sportowych. Ponizej mozna znalez¢ kilka praktycznych i opartych na doswiadczeniu
porad dotyczacych pierwszego uzycia podfogi sportowej Pulastic oraz kilka wskazéwek ogélnych na temat utrzymania podtogi. Na odwrocie niniejszego

dokumentu znajduja sie instrukcje regularnego i intensywnego czyszczenia. Te porady zostaty opracowane specjalnie dla podidg Pulastic wykonczonych

naszym lakierem wodnym do podtog sportowych.

Czysty poczatek...
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wstepny zabieg jest konieczny w celu utatwienia podiniejszego

..to potowa roboty. Przed pierwszym uzyciem nowo
wykonanej podtogi Pulastic z powloka z lakieru wodnego
nalezy ja zapobiegawczo delikatnie wyczyscié, stosujac 1

czeé¢ $rodka Pulastic Start Clean na 200 czgsci wody. Ten

rutynowego czyszczenia i usunigcia wszelkich tadunkéw
elektrostatycznych, jakie mogly sie zgromadzi¢ podczas nakladania
powtoki.

Czyszczenie mozna przeprowadzi¢ bezposrednio przed pierwszym
uzyciem podtogi, lecz nie wczesniej niz 3 dni po natozeniu powtoki
podtogi sportowej. Jezeli podczas naktadania powtoki temperatura
podtogi byta bardzo niska lub wilgotno$¢ byta bardzo wysoka, moze
okaza¢ sie koniecznie wydtuzenie tego okresu o okoto 2 dni. Stosunek
mydta do wody wynoszacy 1:200 mozna poréwnac do okoto 1 szklanki
mydta (200 ml) dodanej do 40-litrowego zbiornika wody. Zabieg nalezy
wykonaé recznie przy uzyciu mopa lub za pomoca szorowarki ze

specjalng wktadka mopa.

Przez maksymalny okres 6 miesiecy od wykonania podtogi Pulastic
wymaga ona czyszczenia za pomocq miekkiej wkiadki mopa i roztworu
czyszczacego sktadajacego sig takze z 1 czesci érodka Pulastic Start Clean
na 200 czeéci wody. Zastosowanie szorstkich szczotek i wktadéw
czyszczacych w okresie pierwszych dwéch tygodni po wykonaniu podtogi
moze spowodowaé nadmierne polerowanie i dlatego nalezy tego unikac.
Podczas pierwszych operacji czyszczenia podtoga moze utraci¢ nieco
pigmentu, w wyniku czego moze dojé¢ do odbarwienia piynu

CzyszCz3cego.

Istotne jest, by zapobiec zbyt wysokiemu stezeniu mydta w roztworze
czyszczacym, poniewaz skutkowatoby to pozostawieniem blyszczacej i
éliskiej mydlanej powtoki. Ponadto nalezy unikaé czyszczenia przy uzyciu
wody o temperaturze nizszej niz 15°C, poniewaz mydto nie moze sig

rozpusci¢ w tej temperaturze. To réwniez skutkowatoby utworzeniem

Spétka Hemet nie ponosi odpowiedzialnoéci za jakiekolwiek
szkody wynikajace z braku skutecznosci $rodkéw czyszczacych
innych niz Pulastic Start Clean, Eco Clean oraz Deep Clean.

Zgodnie z nasza najlepsza wiedza podane tu informacje s3
poprawne, lecz nie nalezy ich interpretowac jako jakiejkolwiek —

Wiecej wskazowek...

A Zastosowanie wysokiej jakosci maty podtogowej przy wejsciu
ogranicza iloé¢ brudu i piasku osadzajacego si¢ na podtodze.

A Stosowanie obuwia sportowego z czarnymi podeszwami zwigksza
ryzyko pozostawiania trwatych ¢ladéw; usilnie zaleca sig zakazania
stosowania takiego obuwia.

A Stosowanie letniej lub cieptej wody podczas czyszczenia na mokro
zwigksza skutecznos¢ mydta.

A Sporadyczne czyszczenie uzupetniajace przy uzyciu letniej lub cieptej
wody ze érodkiem Pulastic Eco Clean, rozcieficzonym w stosunku 1
nakretka érodka na 40 litréw wody, zapobiega powstawaniu
mydlanej powtoki. .

A Szorowarki nalezy ustawiaé na niska predkos¢ (do 150 obr./min).

A Pozostatoici po gumie do zucia mozna usungé preparatem CO2
(kwasu weglowego) w formie aerozolu (TASKI tapi-antigum),
produkowanym przez firme JohnsonDiversey z Utrechtu, tel.: +31 30
247 69 11.

A Migjscowe $lady gumy mozna usungé preparatem Hakkenspray,
produkowanym przez firme Kasterop z Zoetermeer podioga musi
mieé co najmniej 3 miesigce, aby mozna byto wykona¢ ten zabieg):
www.kasterop.nl, tel. +31 79 331 15 50.

A Zywice do pitki recznej mozna usungé preparatem Trimona TN2

(zamawianym za posrednictwem serwisu www.trimona.com).

" . Objetos$¢ w systemie Objetosé w systemie
Pojemnik : A
metrycznym imperialnym (amerykariskim)
1 nakretka 15 ml 0,5 fl. oz. (uncji objetosci)
1 szklanka 200 ml 6,8 fl. 0z. (uncji objetosci)
1 wiadro 101 2,64 gal (galona)
1 zbiornik 401 10,57 gal (galona)

nalezy skontaktowac sig z firma Hemet.. )
Tel.: +48 68 453 05 00

Fax. +48 68320 85 30
E-mail: hemet@hemetin.pl
Internet:www.hemet.zgora
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Witasciwe i regularne czyszczenie utrzymuje GUIYKONAWCT !
podtoge sportowq Pulastic w optymalnym stanie

7

Wiaéciwa konserwacja podiogi zwigksza higieng i gwarantuje zachowanie przez podioge matowego wygladu i odpowie
Stuzy to zapewnieniu bezpieczerstwa i osiaganiu optymalnych wynikéw sportowych. Ponizej mozna znalezt kilka prakt
regularnego i intensywnego czyszczenia podtogi sportowej Pulastic. Na odwrocie niniejszego dokumentu znajduja sie instrukcje /dotyczace
pierwszego uzycia podiogi, a takze kilka wskazéwek ogélnych na temat jej utrzymania i konserwacji. Te porady zostaty opracowane specjalnie dla
podtég Pulastic wykonczonych naszym Jakierem wodnym do podtdg sportowych.

Scieranie suchym mopem... Obecnoéé mydlanej powfoki mozna fatwo stwierdzic, szukajgc smug na

..nalezy wykonywac¢ regularnie przy uzyciu wigzacego powierzchni, zwigkszonego potysku bad? tez zmniejszonej odpornosci
a pyt mopa z syntetyczng powtoka (bez materiatu na poslizg. Mydlang powtoke nalezy usunaé w procesie czyszczenia
/ rl zawierajacego olej!). Regularne pranie poprawia intensywnego, ktére zostato opisane ponizej.
wiaéciwosci elektrostatyczne, stuzgce wigzaniu pytu.

Dla wiekszych pomieszczer: zalecamy stosowanie mopa Nalezy zastosowac srodek Pulastic Eco Clean w stosunku mydta do wody

nozycowego. Piasek i pyt dziataja jak Scierniwa, wynoszacym od 1:200 (1 szklanka) do 1:400 (% szklanki). Jezeli w wyniku

powodujac, ze podioga staje sie $liska i btyszczaca. standardowego czyszczenia roztworem o stosunku 1:200/250 uzyskuje

Regularne usuwanie piasku i pylu znacznie wydtuza sie wystarczajaco czysta podioge, mozna sprébowac obnizy¢ stezenie do

7ywotno$¢ podtogi Pulastic. 1 czeéci érodka Pulastic Eco Clean na 300 lub nawet 400 czesci wody.

czyszczenie na mokro... Doéwiadczenie wykazato, ze najnizsze motzliwe stezenie umozliwiajace

..mozna wykonywa¢ regularnie poprzez szorowanie. uzyskanie czystej podfogi zapewnia ostatecznie najlepsze rezultaty.

Nalezy stosowat detergent o obojetnym odczynie pH Odpowiednie stgzenie zalezy od czestotliwosci czyszczenia, typu szczotki

(pH 7-8,5) , ktéry nie pozostawia (woskowej) powloki i Jub wktadu czyszczacego, a takze od wieku podiogi.

ma niskie whaéciwoséci pianotwércze, gdy jest uzywany

y ) X Jesli wynik czyszczenia jest niezadowalajacy, zalecamy, by umozliwi¢
w szorowarce. Firma Descol zaleca stosowanie swojego . . ) L
: , . K dziatanie ptynowi czyszczacemu przez czas wystarczajacy do wchtonigcia
produktu Pulastic Eco Clean, ktéry spetnia wszystkie X X ) i e . | J
" | A . ik . . zanieczyszczeh. Mozna to osiagna¢, nie usuwajac plynu bezposrednio po
wyzej wymienione wymagania i daje gwarancjg : ) e ] )
szorowaniu, lecz pozwalajac mu dziata¢ przez okoto 10-20 minut. Nalezy

ochrony systeméw podtogi sportowej Pulastic przed ¢ . | . . |
jednakze zadba¢ o to, by nie zdazyt wyschnaé! Nastepnie nalezy

uszkodzeniem. Firma Descol nie ponosi zadnej , 3 et ;
B » X wykonaé ponowna operacje szorowania i usung¢ brudng wode.
odpowiedzialnosci za negatywne skutki spowodowane

ﬂ Czyszczenie intensywne...
Po poczatkowym okresie czyszczenia $rodkiem Pulastic

...mozna wykonywa¢ okresowo, lecz nie czgsciej niz dwa razy w roku.

Start Clean (informacje na odwrocie) mozna uruchomi¢ standardowy Glebokie oczyszczanie, polegajace na usunigciu wszystkich smug z

program czyszczenia na mokro. W tym celu szorowarki moga by¢ powierzchni, uporczywych plam i wszelkich mydlanych powtok, mozna

wyposazone w delikatne szczotki lub delikatny wktad czyszczacy (np. wykona¢ najwczesniej po uptywie 6 miesigcy od momentu utozenia

czerwony Scotch Brite™). Zalecamy ,przetarcie” wkiadéw na twardej podiogi. Zaleca sie zaplanowanie tej procedury czyszczenia 2

podfodze po obu stronach przez kilka minut w celu wyeliminowania ich wyprzedzeniem, dobra okazja do tego s okresy wakacji letnich i ferii

powierzchniowych ~ whaéciwosci éciernych.  Stosowanie  wkiadow éwigtecznych. Czyszczenie intensywne mozna wykonaé recznie lub

szorujacych bedzie skutkowac szybszym tempem zuzycia. maszynowo. Dla celdéw tej operacji szorowarke mozna wyposazy¢ we
wktad szorujacy o $redniej szorstkosci (np. czerwony lub zielony Scotch
Brite™).

Czyszczenie intensywne odbywa sig w 5 etapach:

Jesli czyszczenia nie wykonuje sig za pomocg szorowarki lub odkurzacza
przemystowego, natychmiast po przetarciu podtogi nalezy usunac¢ wode

uzvta do jej czyszczenia, aby zapobiec wyschnigciu brudu.
¥ta do Jej czy Y sop Wy t 1. Skropi¢ podiogg $rodkiem Cif Naturel lub réwnowaznym

Wazne jest state kontrolowanie podtogi, aby upewni¢ sig, ze nie pojawia delikatnym detergentem do gospodarstwa domowego w plynie

sie na niej zbyt gruba powtoka mydlana. Osadzanie sig mydlanej powtoki (jedynie w przypadku znacznego zabrudzenia).

skutkuje wigkszym potyskiem i niedostateczng odpornoscia na poslizg. 2. Przetrze¢ podioge przy uzyciu obfitych ilosci srodka czyszczacego

Powstanie zbyt grubej mydlanej powloki moze byé spowodowane sktadajacego sie z 1 czeéci preparatu Pulastic Deep Clean na 10

nadmiernym stezeniem mydta w wodzie stosowanej do czyszczenia, czeéci wody za pomoca wkladu szorujacego o Sredniej szorstkoécl

uzyciem niewtasciwych érodkéw czyszczacych lub 2byt zimnej wody (o (np. zielonego Scotch Brite™) i umozliwi¢ mu dziatanie przez pewien

temperaturze nizszej niz 15°C), w ktérej mydto nie moze sig rozpuscic. czas, dbajac jednoczesnie o to, by nie wysech!
i 3. Po okoto 10 minutach ponownie przetrze¢ podioge, tym razem
usuwajac brudng wode.

4. Przemy¢ podtoge przy uzyciu letniej lub cieptej wody ze $rodkiem

. e e pulastic Eco Clean w stosunku 1 nakretka $rodka na 40 litréw wody.
”H‘ L gri‘“ Sp. 2 0.0. . : h )
. - A Mozna to wykona¢ za pomocg delikatnego wktadu szorujacego.
it VOezZNna
65-0¢ \ ORA 5. Wszelkie pozostajace drobne miejscowe plamy mozna ostroznie
tel./fax (068) 3208530 usunaé za pomoca szmatki (z mikrofibry), srodka Cif i duzych ilosci

Regon 2556 @ wody.
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