HAMILTON

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 248750/21/SCZ
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Zleceniodawca

MAKSYMILIANA GOLISZA 10
71-682 SZCZECIN

Probka (wg deklaragji Zleceniodawcy)
ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI SP. Z 0.0. W SZCZECINIE ODPAD 19 01 05*

Data przyjecia probki:

2021-04-29 Kod odpadu: 19 01 05*

Data zakonczenia badan
(data wykonania dziatalnosci laboratoryjne)):

2021-05-18 Stan prébki bez zastrzezen

Protokot poboru probek nr: 1/SZC/DW/29/4/2021
Data poboru: 29.04.2021

Godzina pobrania: 8:50-9:00
Punkt poboru, miejsce poboru: Oczyszczalnia $ciekéw Pomorzany, ul.
Tama Pomorzanska 8, Szczecin, osad filtracyjny z oczyszczania gazéw

Prébki pobrane przez Damian Walasek, pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.

Data utworzenia sprawozdania: 2021-05-18 zgodnie z metoda akredytowang PB-206 wyd. Il z dn. 11.04.2019
Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik
# * Antymon PN-EN 12457-4:2006; PB-260/LF wyd. 2 z dnia 19.05.2017 mg/kg sm 7.8
#* Arsen PN-EN 12457-4:2006; PN-EN ISO 11969:1999 mg/kg sm 34

# * Bar PN-EN 12457-4:2006; PN-EN 1SO 11885:2009 mg/kg sm 0,79
# * Chlorki PN-EN 12457-4:2006; PN-ISO 9297:1994 mg/kg sm 134

# * Chrom ogdlny PN-EN 12457-4:2006; PN-EN SO 11885:2009 mg/kg sm 0,22
# * Cynk PN-EN 12457-4:2006; PN-EN SO 11885:2009 mg/kg sm 440

# * Fluorki PN-EN 12457-4:2006; PN-78/C-04588/03 mg/kg sm > 1000
# * Kadm PN-EN 12457-4:2006; PN-EN 1SO 11885:2009 mg/kg sm 13

# * Miedz PN-EN 12457-4:2006; PN-EN 1SO 11885:2009 mg/kg sm 0,22
# * Molibden PN-EN 12457-4:2006; PN-EN ISO 11885:2009 mg/kg sm 1,5

# * Nikiel PN-EN 12457-4:2006; PN-EN ISO 11885:2009 mg/kg sm 0,11
#* Otdw PN-EN 12457-4:2006; PN-EN 1SO 11885:2009 mg/kg sm 24

# * Rozpuszczony wegiel organiczny (DOC) | PN-EN 12457-4:2006; PN-EN 1484:1999 mg/kg sm 2000
# * Rte PN-EN 12457-4:2006; PN-EN 1483:2007 pkt 5 mg/kg sm 0,010
# * Selen PN-EN 12457-4:2006; PN-EN SO 9965:2001 mg/kg sm > 10
# * Siarczany PN-EN 12457-4:2006; PN-ISO 9280:2002 mg/kg sm 4570
# * State zwiazki rozpuszczone (TDS) PN-EN 12457-4:2006; PN-EN 15216:2010 mg/kg sm > 500000

Badania: Miedz, Chrom, Cynk, Kadm, Molibden, Nikiel, Otéw, Rte¢, Selen, Chlorki, Fluorki, State zwigzki rozpuszczone (TDS), Rozpuszczony
wegiel organiczny (DOC), Siarczany, Antymon, Arsen, Bar wykonano przez zewnetrznego dostawce o numerze akredytacji AB 1095

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzowat: Grzegorz Bajbak , Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska Mataszewicze

Zatwierdzit: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Mataszewicze 21-540, Kolejarzy 6

Wyniki odnosza sie wytacznie do badanych prébek. Jesli nie okreslono inaczej podana rozszerzona niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana dla wspotczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufnosci 95%.
Uwzgledniono niepewnos¢ pobierania probek. Jesli nie okreslono inaczej podczas stwierdzania zgodnosci J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0. stosuje zasade prostej akceptacji wedtug wytycznych ILAC-G8:09/2019.
Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czesci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialnos¢ J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0. jest ograniczona wytacznie do danych zawartych w
jego oryginale. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogdlnym Warunkom Swiadczenia Ustug J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce Strona 1/ 1

Formularz PO-10/01b wyd. z dn. 20.01.2020

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.0.
LABORATORIUM BADAWCZE
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